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CD CODICI

TSK Tipo scheda BDR

NCT CODICE UNIVOCO

NCTN Numero 2012-170

INT Intervento Restauro manichino di Orsola Tozzoni

AM RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

AMD ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

AMR RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

AMRL Legge L.R. 18/2000

AMRP Piano di riferimento 2010

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP Provincia BO

PVCC Comune Imola

PVCN Sede Palazzo Tozzoni

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Oggetto manichino

OGTS Soggetto/ Titolo Orsola Tozzoni



AO PROGETTO DI RESTAURO

AOF ELEMENTI INFORMATIVI

AOFB Notizie storico-critiche

Manichino a grandezza naturale,struttura in legno con 
basamento in metallo rivestito in crine vestito per comporre 
le fattezze umane, abito in velluto, con vari accessori, testa 
in stucco con occhi di vetro e capelli naturali

AOFG Stato di conservazione
L'oggetto è molto particolare e lo stato conservativo è 
molto precario, è smontato ed ogni parte è riposta in 
scatole.

RE INTERVENTO DI RESTAURO

RES RESTAURO

RESR Relazione tecnica finale

Manichino parti in tessuto : Ricerca materiali: Spolveratura 
e pulitura a vapore Restauro: lacuna sul fianco con 
ripristino imbottitura Ricucitura: giunzioni aperte ascelle 
Chiusura cuciture aperte sulle dita (guanti in capretto sotto 
la maglina rosa) Fermatura brandelli maglina (pelle del 
manichino) di rivestimento sulle dita delle mani e Tintura 
guanti in maglina di seta per copertura maglina dita 
lacerata Rivestimento con guanti in seta tinta in tono 
(come pelle delle dita) Copertura capelli residui con 
parrucca idonea acconciata Vestizione finale: Manichino 
parti in stucco e legno Spolveratura del viso e collo con 
morbidi pennelli per eliminare la polvere Apertura di 
tasselli per verificare la policromia originale dell'opera 
Asportazione dello sporco e polvere con idoneo solvente ( 
da testare ) Consolidamento delle fessurazioni e lacune 
con iniezioni localizzate Stuccatura con gesso di bologna e 
colla animale delle lacune Rasatura delle stuccatura a 
livello con bisturi Ritocco mimetico delle lacune 
Verniciatura protettiva finale Proposta d'intervento falange 
mano destra. Consolidamento strutturale con iniezioni 
localizzate nella falange rotta Riposizionamento strutturale 
della falange Controllo della mobilità di tutte le falangi 
Documentazione scritta e fotografica. Abito in velluto: 
Spolveratura Pulitura a vapore e posizionamento Studio 
sartoriale Ricucitura parti scucite (frappa + fianco) 
Restauro buchetti sparsi con innesti in tinta Sistemazione 
maniche Restauro cintone con innesti appositamente tinti 
Sottoveste, bustino e sottogonna Spolveratura Lavaggio e 
posizionamento dei tre capi Restauro su supporto con filze 
e sottopunto di buchetti e lacerazioni sottoveste Fermatura 
slabbrature in vita sottogonna Sostituzione cordicella busto 
Accessori Guanti Spolveratura Fermature provvisorie su 
reticella e lavaggio-posizionamento guanti in pizzo 
Rimontaggio guanti originali e ricomposizione-fermatura 
margini delle lacune a cucito ancorandosi ai nuovi guanti in 
maglina Calze Spolveratura Fermature provvisorie su 
reticella e lavaggio-posizionamento calze Fissaggio a 
cucito delle zone lacerate sulla maglina in seta (pelle) delle 



gambe Scarpe (un paio più una singola) Spolveratura 
coppia di scarpe e scarpa singola Pulitura a vapore delle 
tre scarpe e posizionamento Coppia di scarpe in velluto 
beige: fermature a punto festone delle parti incomplete 
Fermatura piccole lacerazioni con punto posato Fissaggio 
solette Fissaggio due scarpe incomplete a cucito ai piedi 
del manichino o con nastrini nascosti Scialle in lino 
Spolveratura protetta Fermatura provvisoria lacerazioni su 
reticella Lavaggio in acqua addolcita e detergente neutro 
Posizionamento con ricomposizione delle lacerazioni e 
spillatura pizzo Restauro lacerazioni su supporto in lino 
sottile e fermatura con filze e sottopunto Consolidamento 
zone con buchetti sparsi su velo Ricucitura bordo 
Fermatura zona lacerata del pizzo su velo maline Ombrello 
Spolveratura Pulitura a vapore e posizionamento 
Ricucitura parti scucite (frappa + fianco) Borsettina 
Spolveratura Pulitura con polvere di gomma e messa in 
forma

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

FTAY Didascalia Il manichino prima del restauro

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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FTAY Didascalia Il manichino dopo il restauro
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FTAY Didascalia Il manichino dopo il restauro
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FTAY Didascalia Il manichino dopo il restauro
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FTAY Didascalia L'abito prima del restauro
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FTAY Didascalia L'abito dopo il restauro
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FTAY Didascalia Calza prima del restauro
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FTAY Didascalia Calza dopo il restauro
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FTAY Didascalia Mano e guanto prima del restauro
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FTAY Didascalia Mano e guanto dopo il restauro


