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Intervento
restauro di manufatti metallici a carattere commemorativo 
(corone, ghirlande, targhe, effigi e medaglie), realizzati in 
argento, bronzo e ferro battuto (prima metà del sec. XX)

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Piano di riferimento 2009

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia RA

Comune Ravenna

Sede Museo Dantesco

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto corona commemorativa



Numero inventario 70, 81

Tipologia oggetto commemorativa

OGGETTO

OGGETTO

Numero inventario 68

Tipologia oggetto ramoscello d'alloro con stemma e iscrizione

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto ghirlanda

Numero inventario 73, 75, 82, 83, 87

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto corona di alloro

Numero inventario 76

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto targa commemorativa

Numero inventario 78, 79, 80

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto medaglia

Numero inventario 84 I-XII

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto targa commemorativa

Numero inventario 78, 79, 80, 86

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto effigie

Numero inventario 88

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto modellino di monumento sepolcrale

Numero inventario 89

Soggetto/ Titolo monumento a Dante di Cesare Zocchi - Trento

OGGETTO



OGGETTO

Oggetto lampada

Numero inventario 92

PROGETTO DI RESTAURO

ELEMENTI INFORMATIVI

Stato di conservazione

Lo stato dei reperti è complessivamente buono, anche in 
ragione della fabbricazione recente e della conservazione 
in ambiente chiuso. Sono presenti depositi di sporcizia e 
fenomeni di corrosione localizata, generalmente 
superficiali, più frequenti sul ferro. Alcuni oggetti più fragili 
presentano distacchi di elementi. Altri aspetti struttutrali, in 
particolare il sistema di sospensione, vanno verificati in 
corso d'opera e se necessario modificati.

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Relazione tecnica finale

Per la pulitura vengono adoperati essenzialmente metodi 
meccanici: pennelli, bisturi, punte, spazzolino di fibra di 
vetro, spazzoline ruotanti. -pulitura meccanica con l'uso di 
solventi organici chimicamente inerti per rimuovere sporco 
e sostanze varie prima della pulitura vera e propria. -
metodi di stabilizzazione delle corrosione: - eliminazione 
delle sostanze attive oppure inibizione della loro reattività; 
- isolamento dall'umidità La protezione del reperto é 
eseguita per immersione sotto vuoto in resine acriliche 
reversibili disciolte in solventi organici. Un secondo strato 
protettivo di sacrificio a base di cera microcristallina 
migliora l'isolamento dall'umidità ambientale. L'incollaggio 
appliccato su superfici isolate con "primer" per migliorarne 
la reversibilità, é realizzato con un adesivo epossidico 
bicomponente stabile nel tempo. Maggiore consolidamento 
meccanico (talvolta necessario in presenza di lamine 
sottili) con applicazione sul retro di velatino di seta, carta 
giapponese o tessuto non tessuto fissato con resina 
acrilica reversibile.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine

Didascalia corona commemorativa "Società Dante Alighieri - Gruppo 
operaio di Foligno -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

Didascalia targa " A Dante alighieri en su VI centenario la obra di d 



Bosco en la R Argentina - B.Aires 1921"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine


